
 
 

 

 

 
  

 

ШАГИ ШЛИФОВАНИЯ 

 

 

1 Удаление существующего покрытия 

Удаление существующего покрытия на 
зоне ремонта. 
Подготовка поверхности для 
нанесения полиэфирной шпатлевки. 

Р80 
 

Р120 

  

 
 

2 Шлифование шпатлевки 
  
Начальный шаг шлифования большой 
поверхности с ручным блоком 

 

Р80 
  

 

Шлифование шпатлевки, стандартное, 
с ручным блоком 

Р120 

Заключительный шаг шлифования с 
ручным блоком 

Р240 

 
Механическое шлифование для 
понижения шлифовальных рисок. 
Подготовка перед нанесением грунта-
выравнивателя 

Р220 

   

Подготовка зоны выхода грунта-
выравнивателя на существующее 
покрытие 

Р320 

 

3 Обработка грунта-выравнивателя 

Шлифование грунта-выравнивателя  Р320 

   

Заключительный шаг шлифования 
грунта-выравнивателя, механическая 
обработка 

Р400 
Р500 

   


